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P Zywica Purolite C-100E, jonowymienna

Purolite Cena 460,40 zt
ot Dostepnos¢ Dostepny
o Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy P/C100E
Producent PUROLITE International Ltd Angli

Opis produktu

Purolite C-100E

Zywica jonowymienna - silnie kwasny kationit do zmiekczania wody spozywczej

Purolite C-100E jest konwencjonalng zelowg, polistyrenowa, sulfonianowg zywicg kationowymienna o duzej pojemnosci, w postaci kulek, majaca
zastosowanie w domowych i przemystowych urzadzeniach do zmiekczania wody. Usuwa jony powodujgce twardos¢, np. waph i magnez,
zastepujac je jonami sodu.

Gdy ztoze ulega wyczerpaniu i jony powodujace twardos¢ przedostajg sie do wycieku, pojemnos¢ odnawia sie poprzez regeneracje roztworem
soli kamiennej.

Osiggnieta pojemnos¢ zalezy w duzej mierze od ilosci soli uzytej do regeneracji.

Purolite C-100E réwniez usuwa rozpuszczone zelazo, mangan i zawiesiny poprzez dziatanie filtrujgce ztoza. Wtasciwosci fizyczno-chemiczne:

Struktura polimeru: Polistyren zelowy sieciowany diwinylobenzenem
e Grupy funkcyjne: R-SO-3

e Forma fizyczna: Sferyczne przezroczyste ziarna

e Forma jonowa (przy wysytce): Na+

¢ Gestos¢ nasypowa: ok. 8509/

e Zakres wielkosci czastek: +1.2mm < 5%, -0.3mm < 1%

¢ Retencja wilgoci: 44 - 48%

e Ciezar wtasciwy: 1,29

¢ Catkowita pojemnos¢ wymienna, posta¢ Na+: min. 2,0 val/l mokra, objetosciowo; min. 4,5 val/kg sucha, wagowo
¢ Maksymalna temperatura pracy: 1500

e Zakres pH: 0-14 (trwatos¢); 6-10 (praca)

Wiasnosci eksploatacyjne Wyniki eksploatacyjne Purolite C-100E w cyklu sodowym sa funkcja:

e llosci i stezenia czynnika regenerujacego
* Catkowitej twardosci wody i zawartosci sodu
¢ Szybkosci przeptywu medium przez ztoze

Wynik na ogét okresla sie w postaci resztkowej twardosci w uzdatnionej wodzie (tradycyjnie okreslanych jako ppm CaCO3, gdzie 1 ppm CaCO3
odpowiada stezeniu kationéw dwuwartosciowych réwnemu 0,02 mval/I.

Dla zmiekczania wody pitnej wymagane sg niskie poziomy regeneracji i duza efektywnos$¢ usuwania twardosci poniewaz odpowiednia jakos¢
wody na ogédt otrzymuje sie przez dwustrumieniowg operacje, w ktérej w petni zmiekczony strumien jest mieszany z surowg wodg, aby da¢
produkt koncowy.

W zastosowaniach przemystowych odpowiednia woda o twardosci mniejszej od 5 ppm jest otrzymywana przy ilosci 70-80 kg soli na metr
szescienny zywicy.

Gdy zmiekczanie przeprowadza sie w celu zasilania tradycyjnych niskocisnieniowych kottéw, to wymagania sa mniejsze od 1 ppm i wymagana
bedzie co najmniej podwdjna ilos¢ czynnika regenerujgcego.

Poslizg twardosci w standardowych warunkach pracy jest na ogét mniejszy od 1 catkowitej twardosci wody surowej a pojemnosci robocze
pozostajg niezmienne, gdy surowa woda zawiera mniej niz 25 % wymienianych kationéw w postaci jonéw sodu (lub innych jednowartosciowych).
W zwyktym domowym zmiekczaniu twardos¢ resztkowa przy tak niskich poziomach na ogét nie jest wymagana i mozna zastosowad stosunkowo
wysokie szybkosci przeptywu przy pomijalnym wptywie na pojemnos¢ robocza. Nalezy jednak pamietaé, ze najbardziej efektywne uzycie
czynnika regenerujacego mozna osiggnac¢ przez stosowanie duzych stezen soli i odpowiednio dtugie czasy kontaktu.

Dalsze rugowanie zuzytego czynnika regenerujgcego ze ztoza powinno réwniez by¢ powolne, natomiast ostateczne usuniecie nadmiaru soli
powinno by¢ wykonane przy normalnych operacyjnych szybkosciach przeptywu.

Trwato$¢ chemiczna i termiczna
Purolite C-100E jest nierozpuszczalny w rozcienczonych lub $rednio stezonych kwasach, zasadach i we wszystkich typowych rozpuszczalnikach.
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Zalecane warunki eksploatacji:

* minimalna gtebokos$¢ ztoza 700 mm,

* robocze naprezenie przeptywu 5 do 40 OZ*/h,
* wypieranie 2 OZ (z nat. przept. jak przy regen.),

* ptukanie szybkie 4 - 8 OZ (z nat. przept. jak przy pracy). Czynnik
regenerujacy
Dawka [g/1]
Stezenie [%]
Natezenie przeptywu [0Z/h]
Minimalny czas [min]
kontaktu

* 1 0Z (objetosc ztoza) = 1 m3 roztworu na m* zywicy.

Przed dokonaniem zakupu wiekszych ilosci prosimy o ztozenie zapytania w celu ustalenia ceny i kosztéw wysytki.

Wysytka na pét paletach do 100kg.
Wysytka na paletach do 1000kg.

Opakowanie zbiorcze: 1 szt. = 25 litréw = ok.19kg

Atest PZH
Producent / importer: PUROLITE International Ltd Anglia

SERWIS POZNAN: 601 818 772 ; 502 187 540
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